
Отходы и лом черных металлов, 

всего 82780.2 558647.0 559471.8 81955.4

в том числе:                                                                                                                                                                                                                                             

чугуна 1482.1 12405.6 13207.3 680.4

легированной стали 1905.9 36386.2 36624.3 1667.8

оборотный лом 653.9 15279.6 14689.6 1243.9

токарная стружка, обрезки, 

опилки и т.п. 1581.2 46191.0 45712.8 2059.4

слитки для переплавки 

(шихтовые слитки), 

полученные из лома … 399.4 457.6 0.8

прочие отходы и лом 77098.1 447985.2 448780.2 76303.1

Отходы и лом цветных 

металлов, всего 1752.5 4961.7 5412.6 1301.6

в том числе:                                                      

медные 489.9 988.9 1071.3 407.5

никелевые 28.8 347.7 345.5 31.0

алюминиевые 535.1 2250.3 2353.5 431.9

свинцовые 10.7 12.9 17.5 6.1

цинковые 0.9 13.2 9.8 4.3

оловянные … … …

других металлов 687.1 1348.2 1614.9 420.4

…
1)

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от

респондентов, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете

и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п.5 ст.4, ч.1 ст.9).
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